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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

1 - APRESENTAGAO

Objetivo

O presente memorial tem por objetivo esclarecer os critérios para a execu¢dao das obras de
pavimentag¢ao da Avenida Justino Camboim, iniciando na estaca 1+140 (Lat.: 29°49'25.16"S Long.: 51°

7'6.48"0) até a estaca 4+361,77 (Lat.: 29°49'22.20"S; Long.: 51° 5'12.76"0) contendo os seguintes servigos:

Administracdo Local

o Servigos Preliminares
. Terraplenagem

. Drenagem Pluvial

o Pavimentagao

Sinalizacdo Viaria
O presente documento, integra o Projeto Final de Engenharia da Avenida Justino Camboim e contém
as solucOes adotadas, com suas justificativas detalhadas, e as metodologias empregadas, bem como um

conjunto de elementos e informacgdes de interesse da obra. A pavimentacdo é de suma importancia para a

regido, pois trarad o desenvolvimento sécio-econémico para a mesma.
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2. DEFINICAO DO TRECHO:

O trecho projetado esta no segmento, refere-se a Avenida Justino Camboim, que esse inicia no

final do trecho pavimentado, numa extensao total de 3.221,77 m.

O projeto contard com 7,00 m de largura de pista de rolamento e caminhédromo de 1,50 m.

Sera descontado da area total pavimentada, ponte existente de concreto.

O projeto, portanto, é composto pelo trecho a seguir, com sua respectiva area a pavimentar:

CONCORDANCIAS Jine
EXTENSAO | LARGURA E
LOCAL SERVICO (m) (m) ESTREITAMENTOS TOT;AL
2 (m?)
(m?)
Avenida Justino Pavimentacgao
Camboim com CBUQ 3.221,77 8,50 -97,27 27.287,78
TOTAL 3.221,77 27.287,78

Tabela 1: Dimensdo da estrada a pavimentar
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3 - PROJETO E ESPECIFICAGOES

Terminologia Aplicada

Para um perfeito entendimento do presente memorial descritivo, passamos a definir os seguintes

termos e abreviaturas:

. MSS: Municipio de Sapucaia do Sul/RS
. CONTRATANTE: Municipio de Sapucaia do Sul/RS
. CONTRATADA: Empresa executora dos servigos

O MSS fornecerd os projetos geométricos executivos necessarios e especificacdes, com base neste
memorial descritivo. A CONTRATADA devera realizar locagdo de campo, com determinacao de todos os
pontos topograficos necessarios, devendo ter o aceite do MSS para o inicio das etapas executivas. As
situacGes ndo previstas em projeto serdo definidas em campo, com a aprovacdo do MSS e responsavel
técnico da CONTRATADA. Cada etapa serd precedida de autorizacdo de inicio de trecho de servico, a ser
fornecido pelo MSS. Para inicio das obras do contrato, a fiscalizacdo do MSS fornecerd Ordem de Inicio de
Servigos, contando prazo contratual a partir deste, devendo a CONTRATADA registrar a obra no CREA/RS e
INSS, além da abertura de Diario de Obras. Os demais casos omissos neste memorial serdo especificados, no

transcorrer da obra, através de oficio a CONTRATADA.

Materiais

Os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade, normatizados, sujeitos a
aceitacdo do MSS e a ensaios de controle tecnolégico. A CONTRATADA deverd realizar ensaios de
compactacdo do greide e da base, apresentar relatério completo da massa asféltica com teor de asfalto, bem

como furos para medi¢des das camadas de pavimentacdo. Para cada etapa dos servicos de pavimentacao,
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serdo apresentados relatdrios, assinados pelo Responsdvel Técnico da CONTRATADA, com a caracterizagao
dos materiais empregados e tracos. Previamente a aplicacdo os mesmos deverdo ser autorizados pelo MSS.
Juntamente com o boletim de medigdo deverd ser apresentado Laudo de Controle Tecnoldgico dos materiais

empregados.

Mao de obra e Equipamentos

A mao de obra devera ser suficiente, compativel e capacitada para o servico, de responsabilidade da

CONTRATADA gquanto as legislacdes trabalhistas, devendo possuir equipamentos de seguranca adequados.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual
(EPI) que se fizerem necessarios. Os equipamentos deverdo ser compativeis com 0s servicos a serem
executados que compdem os custos unitadrios da tabela vigente utilizada. Todos os equipamentos, antes do
inicio da execucdo dos servicos, serdo examinados pela fiscalizacdo do MSS e deverdo estar em perfeitas

condi¢cdes de funcionamento.
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4 - EQUIPE TECNICA

A elaboragdo deste projeto foi realizada pela Empresa ZS Engenharia, localizada na Rua Armando
Mattes, 92, Sapucaia do Sul/RS. A coordenagdo geral e responsabilidade técnica é do Eng. Zader Fabiano da
Silva Schmegel, inscrito no Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA RS) pelo n°

143.409.

5 - CARACTERISTICAS DO SEGMENTO.

A drea de implantacdo da rodovia a ser pavimentada estd inserida dentro do dominio geomorfoldgico
da depressao periférica, formada por um modelado de terreno ondulado, com baixa amplitude topografica
e condi¢cdes morfodinamicas de moderada a estavel. A drea mostra-se bem drenada, pois esta é posicionada
num divisor topografico. A regido insere-se no dominio fitoecoldgico das dreas de tensdo ecoldgica, onde

ocorre o contato entre a savana e a floresta estacional.

As savanas predominam nos ambientes interfldvios do relevo e a floresta estacional nos pequenos

vales, baixios encaixados e encostas das vertentes formadas pelas drenagens menores.

A Estrada é considerada classe I-B Arterial e a velocidade diretriz é de 60 km/h, com pista de

rolamento de 7,00 m e 1,50 m de caminhédromo.

Os estudos referentes ao projeto foram elaborados considerando-se o tracado existente levando em
conta as cercas marginais, para evitar desapropria¢des, e as rampas maximas de 6, procurando-se respeitar

a geometria e estrutura dentro das normas e padrdes do DAER.

Nos pontos baixos onde existe a necessidade de baixar o lencol fredtico, serdo executados valetdes
laterais, sendo que em alguns locais, poderd haver interferéncia com cercas existentes, ficando a Prefeitura
responsaveis pela sua liberacdo junto dos proprietarios. Nos locais onde existe talude, também se optou por
executar valetas, conduzindo as dguas para os pontos mais baixos. Todas os volumes de corte referente as

valetas e valetdes, foram considerados nas se¢des de terraplenagem.
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Na terraplenagem foi lancado um greide colante procurando respeitar as rampas e buscando
equilibrar os volumes de corte e de aterro, sendo que o complemento destes volumes sera considerado nos
alargamentos laterais compensando as necessidades executivas. Nos pontos baixos também foi considerado
um aterro para evitar remocdao de solos moles, ficando assim poucos pontos localizados com esta

necessidade.

De posse dos boletins de sondagem do solo e de inspecao visual, foi considerado um aproveitamento
de 100% do solo escavado para aterro, ja que o volume de corte é significativamente maior do que o de
aterro. No entanto o material aproveitado para o aterro, devera ser criteriosamente selecionado, nao
podendo de utilizado os volumes escavados para execucao das valetas nos bordos, pois estdo em regido com

muita umidade presenca de matéria organica, ndo sendo possivel o seu aproveitamento.

Seguindo as Normas técnicas da ABNT, normas do DNIT, Manual de Técnicas de Pavimentacao, de
Wilastemiler de Senco, vol.1 e método do Eng. Murillo Lopes de Souza, com base no ensaio CBR de O.J.Porter,
no indice de Grupo de Steelee e pelas normas do DNER (os dados de trafego foram obtidos através dos
trabalhos do U.S. Corps of Engineers apresentado por J. Turnbull, C.R. Foster R.G. Alukin)., chegou-se a uma
estrutura de 20,0 cm de sub-base de macadame seco, 15,0 cm de base de brita graduada, imprimacdo e a
execuc¢do 5,0 cm de Concreto Betuminoso Usinado a quente, os quais serdao apresentados detalhamente

neste relatorio.
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6 - ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os levantamentos de campo foram efetuados através de métodos topograficos convencionais e de
alta tecnologia com emprego de GPS RTK (Real Time Kinematic), modelo EMLID REACH RS2, com auxilio de

Softwares tipo Autodesk Civil 3D.

As equipes de topografia executaram levantamentos no eixo e cadastro total de elementos existentes

como elementos de drenagem, cercas, muros, etc.
A marcacao foi feita em distancias de 20 em 20 m.

Foram levantadas se¢Ges transversais em todas as estacas da loca¢do, com extensdao minima de 10m

para cada lado eixo.

A locacdo do eixo da rodovia foi realizada buscando uma adequag¢dao com as cercas marginais

existentes, para evitar-se desapropriacées

O levantamento topografico foi elaborado georreferenciado utilizando como base, o Marco

topografico conforme indicado na figura a seguir:
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MONOGRAFIA DO MARCO RRCM 005
Nome do Marco: Localidade Municipio Data
RRCM 005 Lomba da Palmeira Sapucaia do Sul-RS 15/08/2015
Equipamento Utikzado: Tempo de Rastrelo: Responsavel/Empresa:
JAVAD-Triunph-1 02h50m Geomais Geotecnologia Ltda
COORDENADAS GEOGRAFICAS utT™
Latitude: N:
29°49'44,21701"S 6.700.161,722
Longitude E:
51°07'28,08250"W 487.974,872m
h (elipsodal): Fuso:
90,776 m 22
H (ortométrica) M. Central
86,056 m 51°W
Ondulagdo Geoldal(N)
+4,72m
Vista Geral do Marco: Detalhe da Chapa

ABRIL/2015
O

Do v(\q

Descrig o do Marco:
Chapa chumbada na parte superior do marco.

Intinerdrio:
Ponto localizado na Rotula do Cemeteério PIO XI|

Observagoes:
Marco de Concreto executado conforme Especificagoes Técnicas .
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7 - PROJETO GEOMETRICO

O Projeto geométrico constitui na representacdo grafica dos dados obtidos pelos estudos
topograficos e projetos correlatos. Foi desenvolvido tendo por base as Normas de Projetos Rodoviarios do

DAER.

Os trechos em questdo se desenvolvem em zona urbana com transicdao para rural, com regido

ondulada e com baixo a médio trafego de veiculos leves e pesados.

No desenvolvimento do projeto procurou-se aproveitar ao maximo os niveis existentes em relacdo
as soleiras das casas no trecho inicial, e também os alinhamentos de cerca existentes no trecho subsequente.
Em alguns casos foi necessario modificar os parametros para se adequar a declividade existente e também
em fungdo dos acessos das propriedades ja consolidados, obrigando o projeto geométrico a obedecer a

caracteristicas locais, e evitando assim cortes/aterros desnecessarios.
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8 - CARACTERISTICAS DA RODOVIA

- Tipo de ROOVIia...ccciiiiiiieiiiiiiie e e Arterial
-TiPO de Pista...uuiieieeeieei e, Simples
= ClaSSE. ittt A

- Trafego VDM (Ano de Abertura) .....cccceeeeeeeeeeieccnnnns >200

- Trafego VDM (102 ano apds a pavimentagao) .......... 300 - 1500
- Taxa maxima de Superelevacao (%) ........... 8%

2 =Y (- Lo TR Ondulada

- Velocidade Diretriz........ccccoeveveeuvmvervveeeennnnn. 60 Km/h

- Rampa Maxima.....cccccceeervveeiniiieeniiee e 6%

- Largura da pista de rolamento................... 7,00m

- Inclinagdo transversal em tangente........... 2%

O lancamento do greide esteve condicionado a apresentar cotas que se assemelhem as do pavimento
ja existentes a pista de rolamento ao lado, ou seja, cota de topo do pavimento existente (semelhante ou

bem préxima) menos a espessura da estrutura projetada.

As rampas foram projetadas em relagao e diretamente iguais ou bem semelhante as existentes na
pista consolidada, onde em alguns pontos deverdo existir operacdes de corte ou de aterro com material

proveniente de jazida ou com material local dependendo da sanidade apresentada.
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9 - PLATAFORMA DE SECAO TRANSVERSAL

A secdo transversal da plataforma de pavimentacdo do trecho é composta por duas faixas de trafego
com largura de 3,50m e caminhddromo com largura de 1,50m , conforme apresentado no projeto em anexo,

a declividade transversal é Unica e apresenta inclinagdo de - 2%.

10 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de terraplenagem tem como ponto de apoio os resultados obtidos nos estudos

topograficos e nos estudos Geoldgicos e bem como elementos do projeto final:

A elaboracdo do projeto de terraplenagem tem por objetivo a obtencao dos seguintes elementos do

Projeto final:
- Definicdo das se¢des transversais tipo de corte e aterro;
- Elaboracdo de notas de servicos de Terraplenagem;
- Determinagdo dos volumes a escavar e aterrar;
- Distribuigdo dos volumes a escavar

As compensagdes de volumes dos materiais escavados no greide serdao em parte reaproveitados para

aterros em pista. Os materiais de aterro serdo provenientes dos cortes e de jazida sempre que necessario.

O projeto prevé remocao de solos imprdprios e de baixa capacidade de suporte localizado nas bordas
das pistas. Pontos esses que hoje sdo areas com vegetacao rasteira e com acimulos de dgua e de material
organico, deixando o solo imprdprio para o reuso em aterros. Esse material sera escavado e transportados
para locais de bota-fora, e posteriormente substituidos por material importado (macadame seco). A
definicdo destes volumes foi realizada por inspecdo visual, podendo haver acréscimo durante a execugdo da

movimentacado de solo.
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Analisando o resultado das sondagens realizadas e através de inspecao visual, verificou-se que nao
existem locais com indicios de afloramento de rocha, ndo havendo a necessidade de execucdo de escavacdes

de 32 Categoria.

Este tipo de caraterizacdo, em projetos de estradas de menor porte, se faz através de inspecdo visual,

devido ao alto custo do valor que seria com a execugdo de sondagens em grande horizonte.
Nesta inspegao visual, ficou definido a seguinte classificagao dos materiais a serem escavados:
12 Categoria = 100%
De acordo com a Norma DNIT 106/2009 - ES, classifica-se os materiais pelo seguinte critério:

Material de 12 Categoria: Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados
ou ndo, com diametro maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o ter de umidade apresentado. O

processo de extracdo é compativel com a utilizacdo de “Dozer” ou “Scraper” rebocado ou motorizado.

Material de 22 Categoria: Compreende os solos de resisténcia aos desmonte mecanico inferior a da
rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por combinacdo de métodos que obriguem a utilizacdo de
equipamentos de escarificagcdo exigido contratualmente; a extragao eventualmente pode envolver o uso de
explosivos ou processo manual adequado. Estdo incluidos nesta categoria os blocos de rocha de volume

inferior a 2m3 e os matacdes ou pedras de didametro médio compreendido entre 0,15 me 1,00 m.

Material de 32 Categoria: Compreende os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico
equivalente a rocha ndo alterada e blocos de rocha com didgmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume
igual ou superior a 2,00 m3, cuja extracdo e redugdo, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com

o emprego continuo de explosivos.

Estes servigos, durante a execugao, deverdao ser conferidos pela fiscalizagdo do municipio, com a

cubagem correta dos volumes conforme definicdo acima.
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11 - PROJETO DE DRENAGEM

O dimensionamento da rede de drenagem foi realizado através do software Drenar, desenvolvido

pela Sanegraph Ltda.

A precipitacdo foi obtida através da equagcdo de chuvas para o municipio de Porto Alegre
desenvolvida por Otto Pfafstetter (1982). Os parametros utilizados foram tempo de concentracdo de 10
minutos e tempo de recorréncia de 10 anos. De posse da precipitacdo maxima obteve-se a vazao através do

Método Racional.

O valor adotado para o coeficiente de escoamento superficial (runoff — C) foi de 0,60 e para o

coeficiente de manning, visto que a tubulacdo é de concreto, foi de 0,012.

Visando a economia, manteve-se o escoamento através de valas laterais e bueiros de travessias nas

propriedades na parte rural e sarjetas e transposicao de sarjeta na parte urbana.

12 - ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS
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Aspectos Geoldgicos

A area do futuro empreendimento estd inserida dentro do dominio geomorfoldgico da depressao
periférica, formada por duas unidades geoldgicas, uma de idade Tridssico-Jurdssico, constituida pela Formacao
Botucatu, composta por arenitos finos a grosseiros, réseo-avermelhados com bimodalidade granulométrica de
gradacdo normal “grain fall” e lentes subordinadas com gradacdo inversa “grain flow”, estratificacdes cruzadas
de grande, caracteristicas de grandes campos de dunas. Inclui arenitos intertrapianos na faceis edlica, bem como
arenito finos a médios, réseos, argilosos, laminados, com freqiientes intercalacGes de drapes de argila e

estratificacdo plano-paralela ou tabular tangencial na base, relacionados a faceis de interdunas.

A segunda unidade pertence ao Tridssico, do grupo Rosario do Sul, Formacdo Santa Maria /Sanga do
Cabral essa seqliéncia indiferenciada é caracterizada “sensu lato” por interdigitacdes de siltitos e argilitos
vermelhos, macicos; arenitos médios a grosseiros, rosados, com estratificacdo cruzada acanalada e tabular, e
arenitos avermelhados, finos a médios, quartzosos, com estratificacdo cruzada acanalada e lentes de

conglomerados intraformacionais.

Aspectos Geomorfoldgicos

A area de implantacdo da rodovia a ser pavimentada estd inserida dentro do dominio geomorfoldgico da
depressdo periférica, formada por um modelado de terreno ondulado, com baixa amplitude topografica e
condicdes morfodindmicas de moderada a estavel. A drea mostra-se bem drenada, pois esta é posicionada num
divisor topografico. A regido insere-se no dominio fitoecolégico das areas de tensao ecoldgica, onde ocorre o

contato entre a savana e a floresta estacional.

As savanas predominam nos ambientes interflivios do relevo e a floresta estacional nos pequenos vales,

baixios encaixados e encostas das vertentes formadas pelas drenagens menores.
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Aspectos Geotécnicos

As investigacdes realizadas ao longo do tracado da rodovia a ser pavimentada, abrangem sondagens a
trado, onde foram coletadas amostras de estaca em estaca, no bordo esquerdo, direito e no eixo da rodovia, com

espacamento de aproximadamente 300 metros entre estacas.

O sistema de classificagdo utilizado partiu dos dados de campo e de laboratério levantados, sendo
utilizado o TBR, o qual tem origem na classificacdo do Public Roads Administration, onde o material apresenta-se
dentro do campo de solos silto-argilosos, grupos A4 e A5 (solos siltosos), mostrando um. Ocorrem em pontos

isolados material pedregoso, provavelmente material de revestimento, utilizado na conservag¢ao da rodovia.

O sistema AASHO teve origem nos sistemas do Bureau of Public Roads e Public Roads Administration.
Sendo os solos classificados em grupos, variando de A-1 a A-7 para melhor aplicabilidade para a engenharia
rodoviaria. Apds a definicdo das caracteristicas do material se determina os parametros para o dimensionamento

do projeto do subleito.

SUPERFICIE DO TERRENO .
/ SUPERFICIE DO TERF

SUBLEITO

/I REVESTIMENTO
REFORCO DE SUBLEITO

/ BASE \
S —sussase

Figura 02 — Esquema da estrutura do pavimento.
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13 - ESTUDOS GEOTECNICOS

Estudos do Subleito

Estes estudos foram realizados com a finalidade de identificar os solos constituintes do subleito,

abrangendo, basicamente:

> Prospecc¢do a trado, escavadeira, pa e picareta, ao longo do tracado, a cada 200m, alternando
eixo, bordo direito e bordo esquerdo e profundidade de sondagem até 1,50m abaixo do greide

de terraplenagem;

» O material retirado dos pocos de sondagem foi classificado expeditamente no campo e deles

foram coletadas amostras representativas para a execuc¢do dos ensaios de laboratério;

> Realizacdo, em laboratdrio, de ensaios de granulometria, LL, LP, de compactacdo com a energia
AASHTO Normal e ensaio de ISC, foram executados levando-se em conta a homogeneidade do

material por isso utilizamos uma representatividade dos materiais coletados,
» Classificagdo dos solos segundo metodologia da AASHTO/TRB.

> Determinacdo do indice de Suporte Califérnia de Projeto (ISCp ), com vista ao dimensionamento

da estrutura do pavimento;

Resultado dos ensaios

O resumo dos ensaios estd apresentado em anexo, neste relatério com os titulos:

. 01 “Boletins de Sondagem”;
. 02 “Ensaios”;
0 03 “Quadro Resumo”;
. 04 “Relatério Fotografico”;
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Determinacao do ISC de Projeto

De posse do resultado dos Ensaios, foi realizado o cdlculo estatistico, na qual se obteve a mediana dos

resultados, conforme quadro abaixo:

RESUMO SONDAGEM

FURO POSICAO ESTACA ISC
1 EIXO 0+300 8
2 LE 0+600 9
3 EIXO 0+600 10
4 LD 0+800 10
5 EIXO 1+000 7
6 LE 1+200 8
7 EIXO 1+400 9
8 LD 1+600 7
9 EIXO 1+800 7
10 LE 2+000 12

MEDIA 8,70

MEDIANA 8,50

Tendo-se em vista a seguranca e os resultados desejados, sera adotado, para fim de dimensionamento

do pavimento, o valor do ISC projeto = 8,0 %.
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15 - DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO FLEXIVEL

Demonstraremos abaixo, através de memoaria de calculo, justificativa de pavimento asfaltico, ou seja,

aplicagdo de CBUQ 5,00 cm, base de brita graduada 15,00 cm e sub base de macadame seco 20,00 cm.

Orientacao

Normas técnicas da ABNT, normas do DNIT, Manual de Técnicas de Pavimentacdo, de Wlastemiler
de Senco, vol.1 e método do Eng. Murillo Lopes de Souza, com base no ensaio CBR de O.J.Porter, no indice
de Grupo de Steelee e pelas normas do DNER (os dados de trafego foram obtidos através dos trabalhos do

U.S. Corps of Engineers apresentado por J. Turnbull, C.R. Foster R.G. Alukin).

Pavimento Escolhido

Pavimento é a estrutura construida sobre terraplenagem e destinada econémica e tecnicamente a
resistir aos esforgos do trafego, melhorar as condi¢des de rolamento e seguranca e resistir aos esforgos de

modo a tornar duravel a superficie de rolamento.

Revestimento é a camada tanto quanto possivel impermedvel que recebe a agao direta do trafego,

devendo ser durdvel e resistente ao desgaste.

Sub Base e Base sdao as camadas granulares destinadas a distribuir os esforcos oriundos do trafego e

sobre a qual se constrdi o pavimento.
Leito é a superficie acabada de terraplenagem.

Sub Leito é o terreno de fundagao do pavimento.
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Trafego
O estudo de trafego encontra-se em volume anexo a este relatério.

No estudo, chegamos ao Nimero N =1,16 x 108

Dimensionamento Estrutural

Em relacdo ao CBR, foi adotado um valor 8,00%, conforme resultado da mediana dos ensaios
realizados, sendo que nas etapas de aterro e regulariza¢ao do subleito, deverao ser realizados ensaios de

proctor e CBR, que deverd apresentar resultados igual ou acima de 8,00 %.

Para o revestimento, com trafego entre N>10.° e N<10.7, segundo o Manual de Técnicas de
Pavimentacdo, de Wlastemiler de Senco, adota-se revestimento, com K=2, ou seja concreto betuminoso,

com espessura minima de 5,00 cm.

Para o dimensionamento das camadas teremos as seguintes inequagdes:

KR.R+KB.B + Ks.h20 x Ks + Kref . hn 2 Hm
KR.R+KB.B+Ks.h20 =Hn
KR.R+KB.B=H20

R Ky REVESTIMENTO l R H
n
8 Ka BASE Hn
K, SUB-BASE Hm
hn Kne  REFORGO DO SUBLEITO

Obsl: as espessuras maéxima ¢ minima de compactacio das camadas granulares sio de
20cm ¢ 10cm, respectnvamente

Obs2: espessura construtrva minima (base + sub-base) = 15 cm

Omde;

Kz coeficiente de equivaléncia estrutural do revestimento

B espessura do revestmmento

Kg: coeficiente de equivaléncia estrutural da base

B: espessura da base

Hyy espessura de pavimento sobre a sub-base

K, coeficiente de equivaléncia estrutural da sub-base

Bag: espessura da sub-base

Hy: espessura do pavumento sobre a camada com IS =n

K coeficiente de equivaléncaa estrutural do reforgo de subleito
by espessura do reforgo do subleito e

Hy espessura total do pavimento pecessina para proteger um matenal com CBR ou IS
1gual am
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Do Manual de Técnicas de Pavimentacdo, de Wlastemiler de Senco, Volume 1, pagina 484, temos

0s seguintes coeficientes de equivaléncia estrutural:

Trafego: N=1,16 x 108

Subleito: IS=8,0%=n E'ef 1,00 Hhn= 44,00 (sub-base+base+revestimento)
K (base+revestimento —

Sub-base: IS=20 _S 1,00 H2o = 24,00 espessura minima
- aceitavel)

Base: IS = 80 e 1,00

; . _ Kr
Revestimento: R=5cm 2,00

Adotaremos a espessura do revestimento com CBUQ = 5,00 cm e a espessura da base de brita
graduada = 15 cm. Aplicando-se o abaco de projeto do método DNIT (Murilo L. de Souza), para N = 1,16 X

10.% e CBR=8,0% teremos as seguintes camadas estruturais:

Espessura da sub-base

CBR = 8,0% (Valor minimo aceitavel do subleito)
R.Kr + B.Kg + h2.Ks = Hp

5cm.2)+(15cm. 1)+ (hx. 1) =244 cm

h2>44 cm - 10 cm - 15cm

h20 =19 cm

Adotado:

hao> 20 cm

Adotado para sub-base de Macadame 20 cm

O pavimento seré& constituido por:

Revestimento de concreto asfaltico: 5cm
Base de brita graduada: 15cm
Sub-base de Macadame seco: 20 cm
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A via em questdo, atualmente, é uma estrada arterial do municipio, com trafego médio, de
automoveis e caminhdes, mas a partir de sua pavimentacdo, com potencial de crescimento em funcdo do
incremento turistico e econdmico. Para N>10.° segundo o Manual de Técnicas de Pavimentagdo, de
Wlastemiler de Senco, adota-se revestimento, com K=2, ou seja, concreto betuminoso, com espessura
minima de 5,00 cm. Os pontos com 1Sc<8% deverao ser tratados, removendo-se a camada superficial e
preenchidos com material pétreo (macadame seco). Em inspecdo visual, constatamos a proximidade de
valos préximos ou sob o bordo do futuro pavimento, podendo ocorrer deformagdes com perda da base e
sub base. Recomendamos nestes trechos a remocado dos solos moles e substituicdo também por material de

maior capacidade (macadame seco).

Pavimento e Gabarito Adotado

O pavimento adotado, como demonstrado acima, é de revestimento asfaltico usinado a quente com
5,00 cm de espessura sobre base de brita graduada compactada de 15,00 cm e sub base de macadame seco
compactado de 20 cm, sobre leito terraplenado e regularizado com CBR>20. Visando viabilizar os trechos
dentro do gabarito de estradas de ligacGes a municipios, teremos uma pista com 7,00 m de largura e 1,50

m, sem meios-fios laterais.

16 - PROJETO DE SINALIZAGCAO

O Projeto de sinalizacdo tem sua concepc¢do seguindo as normas e o Cédigo de Transito Brasileiro —
CTB. Orientando assim as pinturas de eixo e bordo de pistas, instalagdes de placas de regularizagdo e

adverténcia e conducdo ética com a colocacao de tachas refletivas bidirecionais nos eixos e bordos da pista.
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17 - PROJETO DE REMANEJAMENTO DE REDE ELETRICA

O langamento da pista projetada procurou respeitar ao maximo o alinhamento dos postes existentes,
no entanto em alguns locais, conforme tabela abaixo, serd necessario fazer o remanejamento dos postes de

concreto existentes:

TABELA DE REMANEJAMENTO DE POSTES
Posicao
Quantidade
Estaca Lado
1 2+554 Esquerdo
1 2+738 | Esquerdo
1 2+785 Esquerdo
1 3+110 | Esquerdo
1 3+144 Esquerdo
1 3+380 Esquerdo
1 3+434 Direto
1 3+652 Direito

A empresa contratada ficard responsavel por fazer a realocacdo dos postes, com a autorizacdo prévia

da concessionaria responsavel pela distribuicdo de energia.

Os postes deverao ser reposicionados a uma distancia minima de 0,50 m do bordo da pista projetado.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacdes adotadas para quantificagdo e execucdao dos servigos, foram consideradas as
Especificacdes Técnicas do DAER — Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem, listadas abaixo por

titulos, seguindo a ordem do or¢gamento apresentado.

1 ADMINISTRACAO LOCAL

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

Compreende mao-de-obra técnica que atua em todas as etapas da obra.

Engenheiro Civil: gerente do contrato, responsavel pelo planejamento da obra e o acompanhamento
de todos os servigcos que compde o empreendimento. O Engenheiro sera responsavel pela execucao

dos servicos conforme o projeto e pelas medi¢des destes servicos junto ao CONTRATANTE.

Mestre de obra: profissional responsavel pelo acompanhamento de todos os servicos que compde o
empreendimento diretamente no local da obra. O Mestre de Obras sera responsavel pelas equipes e

deverad estar presente em todas as etapas da obra.

Topodgrafo: A equipe de topografia devera fazer a marcacdo e acompanhamento da obra no local,
conforme a area apresentada no projeto. Apds a execucdo do servico, devera ser feito um
levantamento das quantidades executadas para efetuar a medicdo da obra. Para estes servicos,

deverdo ser utilizados equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados para uma
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perfeita marcagao dos projetos, bem como para a afericao dos servigos executados. Devera ter uma
equipe de topografia para fazer a locacdo das redes de drenagem, conforme indicado no projeto

pluvial.

Técnico de Laboratério: profissional responsavel por realizar ensaios de compactacao do greide e da
base de brita graduada, bem como apresentar relatério completo da massa asfaltica com teor de
asfalto e executar furos para medi¢des das camadas de pavimentacdo. Também realizar ensaios de
caracterizacao dos materiais empregados e tragos, bem como elaborar Laudo de Controle

Tecnolégico dos materiais empregados a ser anexado as medicdes.

2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 IMPLANTACAO DE PLACA DE OBRA

Tem por objetivo informar a populacdo, os dados da obra. As placas deverdo ser afixadas em local
visivel apoiada em estrutura de madeira, preferencialmente no inicio e no final do trecho. Terdao dimensdes
de 3,00 m x 1,50 m, em chapa de a¢o galvanizado e devera ser pintada obedecendo ao modelo definido pelo

Contratante.

2.2 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Os custos com mobilizacdo de equipamentos sdao constituidos por despesas incorridas para a
preparacao da infraestrutura operacional da obra e a sua retirada no final do contrato. Para composicdo do

custo foi considerado o valor horario operacional dos equipamentos, leves e pequenos que componham os
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servicos para o seu deslocamento até o local da obra, e o valor para transporte em cavalo mecanico com

reboque dos equipamentos de grande porte.

No presente trabalho foi parametrizado o custo de mobilizagdo em func¢do do porte da obra, tendo
como base a distancia rodovidria da obra a trés centros urbanos com os meios produtivos, capazes de
fornecer maquinas e equipamentos, mais préoximos ao local da obra e adotado a distancia mediana entre

eles.

2.3 REMANEJAMENTO DE POSTE DE CONCRETO DE BAIXA TENSAO

Refere-se ao servico de retirada dos postes de concreto que interferem com a pista projetada e a sua

realocacao, respeitando a distancia minima de 0,50 m.

Para este servico, a empresa contratada devera possuir autorizacdo da concessiondria responsavel

pela distribuicdo de energia no local.

Apds previamente autorizado, a Empresa Contratada deverd solicitar o desligamento da energia e

posteriormente a execugao do servigo.

N3do havera troca de postes, os mesmos deverdo ser reaproveitados, e qualquer dano causado ao

poste, sera de responsabilidade da empresa Contratada.

Este servigo, devera ser previamente comunicado a fiscalizagao, que ird indicar o novo local de

assentamento dos postes.

Os postes deverao ser chumbados com base de 1 m concreto e 0,90 m de solo.
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3 TERRAPLENAGEM

3.1 CORTE DO GREIDE

Primeiramente serdo executados os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza,
objetivando remover as obstrucdes naturais e artificiais, porventura existentes, tais como arbustos, tocos,

entulhos ou matacdes nas faixas laterais a pista.

Os cortes sdo setores cuja implantacdo da pista requer escavacdo de materiais que constituem o
terreno natural desde o nivel requerido até a altura resultante da inclinacdo dos taludes de corte, nas areas
definidas na planta e secbes transversais. Serd executada com o uso de equipamentos adequados, que
possibilite a execucdo simultanea de cortes e aterros, tais como: motoniveladora, trator conjugado ou

carregador frontal, retroescavadeira ou escavadeira hidraulica, e caminhdes basculantes.

Os taludes de corte terdo a inclinagdo maxima de 1:1 (um por um) ou maiores quando as condi¢ées
geotécnicas assim o exigirem. Os taludes devem apresentar ap6s a sua conclusdo a superficie lisa e

desempenada.

O desenvolvimento da operacao de terraplanagem se processara sob a previsdao da utilizacdo
adequada ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim serdo transportados para a constituicdo dos aterros, os
materiais que pela classificacdo e caracterizacdo efetuada nos cortes, sejam compativeis com as
especificacGes do projeto. Constatada a conveniéncia técnica e econémica da reserva de materiais escavados
nos cortes, para a confeccao das camadas superficiais da plataforma, sera procedido o depdsito dos referidos
materiais para a utilizacdo oportuna. Os materiais resultantes dos cortes e que ndo se destinarem a
compensacado efetuada no local, serdo depositados no bota-fora previamente autorizado e licenciado pelo

MSS, o qual esta indicado na planta de localizagcdo do Bota-fora.

Através de inspecdo visual e caracterizacdo do solo através de sondagens, ficou definida a

classificagao do material em 100% de 12 categoria.
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Nos pontos de incidéncia de rocha nos cortes de taludes ou pontos do greide deve-se prever
detonacdo dos materiais através do uso de explosivos com projeto especifico elaborado por profissional
habilitado providenciando-se a devida liberagdo ambiental e isolamento de drea de risco ou proceder a
remocdo a frio do material com a utilizacdo de rompedor pneumatico acoplado ao braco de uma
escavadeira. A escolha do método de desmonte devera levar em consideragao o risco de langamento de
fragmentos em virtude da proximidade urbana. Esta tomada de decisdo cabe ao profissional habilitado no

momento da execugao.

3.2 ATERRO DO GREIDE

Os aterros sdo setores da terraplanagem cuja implantacdo requer depdsito de materiais terrosos
construidos até os niveis previstos, provenientes dos cortes. Na falta de materiais de 12 categoria, admite-

se, desde que haja especificagdo complementar no projeto, o emprego de materiais rochosos.

As operacOes de execucdo do aterro compreenderdo carga do material nos cortes da pista,
transporte, descarga, espalhamento, homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou aeracao,
compactacdo dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construcao do corpo
do aterro até a cota correspondente ao greide de terraplenagem. Poderdao ser empregados tratores de
lamina, escavadeira hidraulica, caminhdes basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, de pneus, pés de

carneiro, estaticos ou vibratorios.

O lancamento do material para a construcao dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, de
no maximo 0,30m (trinta centimetros) e em toda a largura da secdo transversal e em extensdes tais que
permitam seu umedecimento e compactacdo. Todas as camadas do solo deverdo ser convenientemente

compactadas.

Em encostas naturais com mais de 452 de inclinagdo, estas deverao ser escarificadas em trator de
lamina, produzindo sulcos acompanhando as curvas de nivel. Se a natureza do solo condicionar a adog¢ado de
medidas especiais para a solidarizacdo do aterro ao terreno natural, exige-se a execugao de degraus ao longo

da area a ser aterrada.
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Os taludes dos aterros compactados terdo a inclinagdo mdaxima de 1:1,5 (um na vertical por um e

meio na horizontal) ou maiores quando as condi¢Ges geotécnicas assim o exigirem.

Deverad ser observada a inclinagdo dos taludes de aterro e corte, tendo em vista a natureza dos solos
e as condicdes locais com inclinacdes e protecdes contra erosdao compativeis. Se durante a execucdo dos
servicos se fizer necessario, a fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosao, a fiscalizagdo poderd
solicitar a plantacdo de gramineas, estabilizacdo betuminosa e/ou a execu¢do de patamares com o objetivo

de diminuir o efeito erosivo da dgua, sendo que este servigco serd tratado como extra.

O material que ndo for aproveitado dos cortes, deverd ser adquirido em jazida de argila da regiao,

onde o material devera ser extraido, adquirido e transportado pela CONTRATADA.

A DMT encontra-se na planta de localizagdo de jazida, constante neste relatério

3.3 SUBSTITUICAO DE SOLOS INADEQUADOS

Na conformacdo do leito estradal ndo serd permitido a execucdo das camadas de base de brita
graduada sobre solos onde houver a incidéncia de materiais inadequados, localizados abaixo da cota do
subleito, apresentando as caracteristicas de solos organicos, turfas, areias muito fofas e solos hidromodrficos
em geral. Estes solos caracterizam-se ainda pela baixa capacidade de suporte (ISC < 7%) e/ou expansdo maior
gue 2%. Quando, ao nivel da plataforma de corte ou aterro, for verificada ocorréncia destes solos, promove-
se o rebaixamento e retirada das camadas de ma qualidade visando o preparo das fundagdes dos aterros, e
execucdo de novas camadas de macadame seco de modo a ndo constituirem ameaca a estabilidade do
pavimento. A execuc¢do do reforco devera atingir a cota do greide de projeto para entdo proceder a

compactac¢do e o acabamento.

O material extraido devera ser transportado ao bota-fora indicado pelo MSS com a DMT definida na
planta de localizacdo do Bota-Fora e depois devera ser espalhado com trator de esteiras de modo que fique

corretamente distribuido no local.
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O material utilizado para o refor¢co devera ser pedra britada (Rachdo) a ser fornecida pela
CONTRATADA. A carga e o transporte deste material deverdo ser de responsabilidade da empresa
CONTRATADA, assim como a execug¢do na pista. Os materiais deverao ser adquiridos em unidade industrial

da regido. A DMT esta indicada na planta de unidades industriais, presente neste projeto.

O volume de remogdo de solos inadequados foi definido através de analise visual nos locais de
intervencdo onde ha ocorréncia de umidade nos bordos. Como critério, observou-se através de inspecao
visual, os trechos onde atualmente existe valas naturais nos bordos, onde serd implantado a pista de
rolamento. Foi considerado 1,50m de largura e profundidade média de 0,30m, em 60% da extensdo do
trecho, podendo este sofrer alteracdo no decorrer da execugdo. Os trechos considerados para substituicao
de solos inadequados estdao contabilizados nas memérias de cdlculo. No caso de haver excedente de volume

de remocao, o servico deverd ser considerado como extra, a ser pago exclusivamente pelo MSS.

Todos os servigos referentes a remocgao de solos inadequados deverao ser comprovados por relatério

fotografico e ensaios de laboratério, além de registro no diario de obras.
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4 DRENAGEM PLUVIAL

4.1 ESCAVACAO PLUVIAL

E o movimento de terra em que a implantacdo de redes de drenagem pluvial requer a escavacdo do
terreno natural. Os equipamentos a serem utilizados, em geral, serdo retroescavadeiras ou escavadeiras
hidraulicas, com caminhdes basculantes. Complementarmente poderdao ser utilizados tratores ou

carregadeiras para a manutencdo dos caminhos de servico e areas de trabalho.

As operagdes de escavagao compreendem a remogao dos materiais constituintes do terreno natural,
de acordo com as indica¢Ges técnicas de projeto, transporte dos materiais escavados para reaterros ou bota-
foras. A largura das valas para o assentamento dos tubos varia de acordo com o diametro do tubo e o

detalhamento das dimensGes encontra-se no projeto de drenagem pluvial e memaria de calculo.
Através de inspecdo visual ficou definida a classificagdo do material em 100% de 12 categoria.

Os reaterros das valas de travessia deverdo ser executados imediatamente e com os cuidados
necessarios, para que o transito de veiculos seja normalizado o mais rapido possivel. O recobrimento dos
tubos devera ser de, no minimo, 0,60m. A largura da vala devera exceder, no minimo, 0,40m o diametro

externo do tubo.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de material escavado para a confecgao
dos reaterros, serd depositado, em local previamente escolhido, para sua oportuna reutilizacdo. Os reaterros
com material reaproveitado do corte devera estar seco e sem presenca de matéria organica e serao

destinados para as camadas inferiores, do fundo da vala até cobrirem totalmente o lombo do tubo.

O langamento desse material deverd ser feito em camadas sucessivas em toda a largura da secao

transversal da vala.

As massas excedentes, que ndo se destinarem para os reaterros, serdo objetos de remocado para o

bota-fora devidamente licenciado e indicado pelo MSS, devendo ser transportadas por caminhdes
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basculantes do tipo toco com capacidade de 6m? que serdo fornecidos pela CONTRATADA. Este material serd

espalhado com trator de esteiras de modo que fique corretamente distribuido no local.

Nos pontos onde houver incidéncia de rocha deve-se prever detonagdo dos materiais através do uso
de explosivos com projeto especifico elaborado por profissional habilitado providenciando-se a devida
liberagdo ambiental e isolamento de area de risco ou proceder a remocgao a frio do material com a utilizagdo
de rompedor pneumatico acoplado ao braco de uma escavadeira. A escolha do método de desmonte deverd
levar em consideracgdo o risco de lancamento de fragmentos em virtude da proximidade urbana, esta tomada

de decisdao cabe ao profissional habilitado no momento da execugao.

Nos acessos existentes, deverao ser removidos os tubos existentes e substituidos por tubulagao nova,

conforme indicado no projeto.

Os tubos removidos sdo de propriedade do Municipio, sendo que os mesmos deverdo ser

transportados pelo MSS.

A remocdo dos tubos deverd ser feita com o maximo de cuidado, para que os tubos possam ser

aproveitados pelo Municipio.
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4.2 CANALIZACAO

4.2.1 Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm

4.2.2 Assentamento de Tubo DN 400mm

4.2.3 Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm

4.2.4 Assentamento de Tubo DN 600mm

4.2.5 Tubo de concreto armado PA2 PB DN 800mm

4.2.6 Assentamento de Tubo DN 800mm

4.2.7 Tubo de concreto armado PA2 PB DN 1000mm

4.2.8 Assentamento de Tubo DN 1000mm

As canaliza¢Ges sdo os dispositivos subterraneos implantados destinados a conducgao dos defluvios
das bacias locais e escoamento superficial que se desenvolvem sob a pista pavimentada, de modo a manter
o curso natural das aguas. Os tubos de concreto deverdo ter dimensdes e diametros indicados no projeto, e
serdo de encaixe classe PA2 armados do tipo Ponta e Bolsa para travessias da pista ou cruzamentos de vias
e para travessia dos acessos as propriedades locais ou ligacdes fora do leito da pista, devendo atender as

especificacbes de normas técnicas e possuir qualificacdo com relacdo a resisténcia a compressao diametral.
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A equipe de topografia devera fazer a locagdo das redes de drenagem pluvial conforme projeto. Os
tubos serdo assentados sobre o fundo da vala previamente regularizado e compactado, e executado lastro
de brita de 10cm, excedendo em 10cm para cada lado da largura externa do tubo. Serdo rejuntados com
argamassa de cimento e areia 1:3, devendo ser curada por 24h. Depois de rejuntadas serd realizada a vistoria

do MSS.

O reaterro deverad ter altura minima de 0,60m, podendo ocorrer menor altura, em casos especiais,
devendo o tubo ser envelopado com brita. A extensdao dos trechos seguira o projeto, podendo ocorrer
pequenas varia¢cdes na sua extensdo, conforme situacdo de campo. Serdo adotados tubos de 0,40m como

didmetros minimos.

Nos trechos onde ndao houver canalizacdo, deverdo ser executadas valas de drenagem, de modo a
proteger a base e pavimento asfaltico, conduzindo as dguas pluviais para os cérregos ou conduzindo-as para

fora da faixa da estrada, evitando-se trechos extensos sem escoamento lateral.

Estas valas estdo indicadas nas secoes transversais do projeto, inclusive com o seu volume ja incluido

nos cortes laterais.

4.2.9 Lastro de brita 10cm

No fundo da vala regularizada, antes do assentamento dos tubos, devera ser executado um forro de

brita com espessura de 10 cm, para que os tubos possam ser assentados e nivelados corretamente.

4.2.10 Transporte de Brita (DMT = 15 km)

Refere-se ao transporte da Brita utilizada para a execucdo do lastro de brita para assentamento das

tubulacdes.
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Os materiais deverdo ser adquiridos em usina de solos da regido, sendo que a DMT esta indicada na

planta de localizacdo das unidades industriais.

4.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

4.3.1 Boca de bueiro simples - BSTC DN 400mm

4.3.2 Boca de bueiro simples - BSTC DN 600mm

4.3.3 Boca de bueiro simples - BSTC DN 800mm

Sao dispositivos que tém a func¢ado de conter o aterro, evitar erosao, captar e direcionar o escoamento
das aguas, transferindo os deflivios para cérregos, valas ou alagadigos. Serdao construidas em bloco de
concreto e rejuntadas com argamassa, obedecendo as dimensdes de projeto, podendo a critério da
fiscalizagdao do Municipio, substituir por Pedra Grés, desde que seja apresentado composi¢cao de preco de
acordo com a execucdo e previamente combinado com a fiscalizacdo do Municipio. O fundo serd executado
em concreto simples com espessura de 25cm para @400mm, @600mm e P800mm, sobre uma base de brita.
As bocas que se situarem em margens de cérregos poderdo ter suas alas, a critério do MSS, posicionadas de
maneira esconsa, de modo a propiciar o fluxo de dgua do cérrego. Poderdo ser utilizadas bocas para o
desague da canalizacdo, de modo a conduzir as dguas provenientes de rede de drenagem para as valas
naturais. As bocas deverao ser entregues limpas e sem depdsito de materiais em seu fundo. Os valos junto
as bocas, receptoras das canalizaces, deverdo ser limpos em uma extensdo de 15 a 20m. O detalhamento

das dimensGes encontra-se no projeto de drenagem.
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4.3.4 Caixa pluvial de passagem - Tipo 1 - @ 400 mm

4.3.5 Caixa pluvial de passagem - Tipo 2 - @ 600 mm

4.3.6 Caixa pluvial de passagem - Tipo 3 - @ 800 mm

4.3.7 Caixa pluvial de passagem - Tipo 4 - @ 1000 mm

4.3.8 Caixa coletora de sarjeta - Com grelha de concreto - CCS 01

As caixas serdo executadas em Bloco de Concreto ou a critério da fiscalizacdo do Municipio, em pedra
Grés, desde que seja apresentado composicdo de preco de acordo com a execu¢do e previamente
combinado com afiscalizacdo do Municipio. Internamente serd revestida com paredes de 25cm de espessura
e tampas de concreto armado com espessura de 15 cm nivelada com o acostamento, as tampas serdo
removiveis por meio de uma folga de 1,5cm existente entre a caixa e a tampa. O fundo serd executado em

concreto magro, com espessura de 10cm, sobre uma base de brita.

4.3.9 Transposicao de segmento de sarjeta - TSS04

Dispositivo destinado a dar acesso as propriedades ou vias laterais a rodovia, permitindo a passagem

dos veiculos sobre sarjetas, sem causar danos ao dispositivo ou a interrupgéo do fluxo canalizado.

O concreto utilizado nos dispositivos deve ser dosado, experimentalmente, para uma resisténcia

caracteristica a compressao simples, aos 28 dias, de 15 MPa (base de assentamento) ou 20 Mpa.

Os detalhes do dispositivo estdao disponiveis na prancha de detalhamento de drenagem.

Memorial Descritivo ZS ENGENHARIA 35
Rua Armando Mattes, N.2 92 — Bairro Jardim Riva — 93180-000
Sapucaia do Sul — RS — Fone: (51) 99997.4554 — zsengenharia.rs@gmail.com



("’ ) MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL

Avenida Lebnidas de Souza, 1289 — CEP 93210-140
ZS Engenharia Sapucaia do Sul | RS | Brasil | Fone (51) 3451.8000

4.3.10 Sarjeta trapezoidal de concreto

Nas laterais da pavimentagdao (sentido longitudinal), conforme indicado no projeto, deverdo ser
executadas sarjetas de concreto, direcionando as dguas pluviais ao ponto mais baixo. A sarjeta serd do tipo

SZCO01, detalhada conforme album de dispositivo de drenagem do DNIT.
Devera ser executada com concreto simples, fck de 20MPa, com areia e brita comercial.

As dimensdes da sarjeta sera de 0,90m x 0,30m (base superior x altura). A base inferior do trapézio
serd de 0,30 metros e a espessura da sarjeta de 0,07 m, como pode ser observado no detalhamento do

projeto.
As sarjetas deverdo ter juntas de dilatacdo com argamassa asfaltica a cada 12,0 metros.

O concreto devera ser contido lateralmente por meio de formas de madeira assentadas em

conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto.

O concreto devera ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lancado nas formas, onde,
convenientemente apiloado e alisado, deverda constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos. A

mistura devera ser executada por processos mecanicos.

Apds o adensamento, a superficie da sarjeta devera ser modelada com gabarito e acabada com

auxilio de desempenadeiras de madeira, até apresentar uma superficie lisa e uniforme.
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5 PAVIMENTACAO

5.1 LIGANTES

5.1.1 Imprimag¢ao com CM-30

A imprimacao consiste na aplicacdo de uma camada de material betuminoso sobre toda a superficie
de base de brita graduada concluida antes da execuc¢do do revestimento betuminoso. A taxa de aplicacdo
serd em torno de 1,3L/m?, devendo ser determinada experimentalmente mediante absorg¢do pela base em
24 horas, objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizar e permitir condi¢des de aderéncia entre
esta e o revestimento a ser executado. A camada de aplicacdo de asfalto diluido CM-30 deve ser uniforme e
sem excessos. Para a limpeza da superficie da base, utilizam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto, a operagao ser executada manualmente. A distribuicao do ligante deve ser
feita por carros equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aguecimento que
permitam a aplicagdo do ligante betuminoso em quantidade uniforme. Os carros distribuidores do ligante
betuminoso, especialmente construido para este fim, devem ser providos de dispositivos de aguecimento,
dispondo de tacémetro, calibradores e termémetros com precisdao de aproximadamente 1°C, em locais de
facil observacdo e, ainda, possuir espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e correcdes
localizadas. As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulacdo plena, com dispositivo de ajustamentos

verticais e larguras varidveis de espalhamento uniforme do ligante.

O depésito de ligante betuminoso, quando necessdrio, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteddo do recipiente. O depdsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um

dia de trabalho.

Apds a perfeita conformacdo geométrica da base, procede-se a varredura da superficie, de modo a
eliminar todo e qualquer material solto, para entdo proceder-se a imprimacado. Antes da aplicacdo do ligante

betuminoso a pista podera ser levemente umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado,
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na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. A temperatura
de aplicacdo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcdo da relacao
temperatura X viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, trabalha-se em meia pista executando a
imprimacado da adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego. O tempo de exposicdo da base
imprimada ao trafego é condicionado ao comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias. A
aplicacdo do material devera ser precedida de sistemas de protecdo as outras superficies que ndo devem ser
atingidas, tais como, vegetacdo, entre outras. Caso ocorram excessos de materiais sobre outras superficies
além da base a ser imprimada, a Contratada devera proceder a limpeza ou até a substituicdo dos elementos
atingidos. Qualquer falha na aplicacdo do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Em dias de

chuva ou quando esta estiver iminente nao serao realizados os servigos.

5.1.2 Pintura de Liga¢dao com RR-2C

A pintura consiste na aplicacdo de ligante betuminoso sobre a superficie de base de brita graduada
imprimada, anterior a execu¢do da camada betuminosa, objetivando promover aderéncia com a camada
superior de material betuminoso. A emulsdo asfaltica sera do tipo RR-2C com taxa de aplicacdo de emulsao
diluida em torno de 0,5L/m? apds a sua diluicdo em dagua, determinada experimentalmente. Os
equipamentos e procedimentos serdo idénticos aos servicos de imprimacdo, aplicada com caminhdo
espargidor dotado de barra com bicos espargidores e sistema de aquecimento e vassouras espargidoras

manuais.
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5.2 ESTRUTURA

5.2.1 Regularizacao e Compactacao do Subleito

Operacdo destinada a conformar o leito da via, quando necessario, transversal e longitudinalmente,
compreendendo cortes ou aterros até 20cm de espessura. Os materiais empregados na regularizacao do
subleito serdo os do préprio subleito, em caso de substituicdo ou adicdo de material, estes deverdo ser
provenientes de ocorréncias de materiais de primeira qualidade, como servico extra. Apds a execucdo de
cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto procede-se escarificacao geral
na profundidade de 20cm, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e

acabamento.

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamento para a execucado de regularizacdo: motoniveladora
pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de dgua, rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-
vibratério e pneumatico e grade de discos. Os equipamentos de compactacdo e misturas sdo escolhidos de
acordo com o tipo de material empregado. Durante a terraplenagem e regularizacdao do subleito a pista
deverd ser mantida em condi¢des de transito, através da colocagao de saibro ou brita pela Contratada,
inclusive nos acessos das propriedades. A largura da regularizacdo do subleito serd a mesma da plataforma

de terraplenagem executada. N3o sera permitida a execuc¢do dos servicos em dias de chuva.

5.2.2 Brita anti extrusiva 3cm

Camada granular de pavimentacdo executada sobre o subleito, devidamente regularizado e
compactado, de materiais britados ou produtos provenientes de britagem, com espessuras de projeto. A
camada serd com brita anti extrusiva 3 cm. S3o indicados os seguintes tipos de equipamentos para a
execucdo da camada: motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de agua, rolos

compactadores tipo liso-vibratorio, grade de discos, pulvimisturador e central de mistura. A execucdo
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compreende as operag¢des de mistura e pulverizagao, umedecimento ou secagem dos materiais realizados
em central de mistura, bem como o espalhamento, compactacdo e acabamento na pista devidamente
preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds a compactagao, atingir a espessura
projetada. A largura da camada de brita anti extrusiva estd indicada no projeto de pavimentac¢do de modo a

proteger, conformar e distribuir as cargas.

5.2.3 Transporte de brita (DMT=15km)

Refere-se ao transporte da Brita utilizada para a execu¢do da camada de brita extrusiva.

Os materiais deverdo ser adquiridos em usina de solos da regido, sendo que a DMT estd indicada na

planta de localizacdo das unidades industriais.

5.2.4 Sub-base de Macadame Seco 20 cm

DEFINICAO

A camada de sub-base devera ser executada com macadame seco na espessura de 20cm e largura
indicada no projeto de pavimentacdo, de modo a distribuir as cargas do pavimento e receber as demais

camadas estruturais.

MATERIAIS

Os materiais serdo Provenientes de Jazida local e fornecidos pelo MSS.
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EXECUCAO

O material que constituira a referida sub-base devera ser disposto uniformemente sobre o leito da

estrada em camadas e espalhado de forma a evitar a segregacao.

Apds o espalhamento do material graudo, serd feita a verificacdo do greide longitudinal e da secao
transversal com cordéis, gabaritos, etc, sendo entdo corrigidos os pontos com excesso ou deficiéncias de
material; nesta operacdo deverd ser usada brita com mesma granulometria da usada na camada em

execuc¢ao, sendo vedado o uso da brita mitda para tal fim.

Os fragmentos alongados, lamelares ou de tamanho excessivo, visiveis na superficie do agregado

espalhado, deverdo ser removidos.

A compressao serd executada com rolo de grelha pesando de 12 a 15ton. ou rolo vibratério liso,
aprovados pela Fiscalizacdo. A passagem deve ser feita em velocidade reduzida. Nos trechos em tangente, a

compressao deve partir sempre das bordas para o eixo, e nas curvas, da borda interna para a externa.

Em cada deslocamento do rolo compressor, a faixa anterior comprimida deve ser recoberta de, pelo

menos, metade da largura da roda traseira do rolo.

Apds se obter-se a cobertura completa da drea em compressao, sera feita uma nova verificacdo do

greide longitudinal e da se¢do transversal, efetuando-se as corre¢des necessarias.

5.2.5 Transporte de Macadame Seco (DMT=15 km)

Refere-se ao transporte da Macadame Seco utilizado para a execu¢ao da Sub-base.

Os materiais deverdo ser adquiridos em usina de solos da regido, sendo que a DMT estd indicada na

planta de localizacdo das unidades industriais.
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5.2.6 Base de Brita Graduada 15 cm

DEFINICAO
As bases granulares sdo camadas constituidas de materiais britados.

As bases constituidas exclusivamente de produtos de britagem, sdo designadas base de brita

graduada.
As bases granulares sdo designadas como classes A, B e C.

A classe da base utilizada neste projeto é a Classe A.

MATERIAIS

O agregado para as vdrias classes de base deste tipo, no momento em que é depositado no leito da

estrada, devera estar de acordo com os seguintes requisitos:
a) Abrasado Los Angeles: Max. 40%
b) Ensaio de Sanidade (Soudness Test): Max. 10%

O agregado para a base de Classe A devera consistir de pedra britada ou seixo britado. Devera estar

isento de matéria vegetal e outras substancias nocivas.

O agregado para a base de Classe A devera possuir no minimo 90% de particulas em peso, tendo pelo

menos duas faces britadas.

A composicao percentual em peso de agregado deve se enquadrar em uma das faixas indicadas na

Tabela 3.

Além destes requisitos, a diferenca entre as porcentagens que passam nas peneiras
n2 4 e n2 30 deverdo variar entre 15% e 25%.

O material da base devera apresentar os requisitos seguintes:
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a) indice de Suporte Califérnia: 100%

b) Equivalente de areia: 50%

Tabela 3 - Faixas Granulométricas

PORCENTAGEM QUE PASSA
TAMANHO DA TAM. MAXIMO | TAM. MAXIMO
PENEIRA 11/, 3/,"
2" 100 -
11" 90-100 -
1" - 100
3/," 50-85 90-100
n° 4 30-45 35-55
n° 30 10-25 10-30
n° 200 02-09 02-09

EQUIPAMENTO
Sao indicados os seguintes equipamentos para execu¢ao da base:
a) unidade dosadora de agregados;

b) distribuidor de agregados auto-propelido;

c) carro-tanque distribuidor de dgua;
d) rolos compactadores estaticos, vibratérios e pneumaticos;
e) grade de discos;
f) pulvi-misturador;
g) motoniveladora pesada com escarificador.
EXECUGAO
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Dosagem e mistura

Qualquer um dos tipos de base sera executado pela mistura de materiais ou fracdes de materiais, na

unidade dosadora de agregado.
Esta unidade devera possuir trés ou mais silos, dosador de umidade e misturador.

Este deverd ser do tipo de eixos gémeos paralelos girando em sentidos opostos e deverd produzir

uma mistura uniforme dentro das condig¢des indicadas nesta Especificacado.
Os silos deverdo possuir dispositivos que permitam a dosagem precisa dos diversos componentes.

O dosador de umidade deverd adicionar dgua a mistura de agregados, precisa e uniformemente, a

fim de garantir a constancia de umidade dentro da faixa especificada.

Espalhamento

A mistura de agregados para base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito da
estrada e cada camada deve ser espalhada em uma Unica operacdo. Cumpre evitar segregacdo, ou seja, a

base deve estar livre de regides de material grosso e fino.

O espalhamento da, ou das camadas de base do agregado de qualquer classe, devera ser realizado
com distribuidor de agregado auto-propelido. Deverd possuir espalhador do tipo sem-fim e demais
dispositivos que permitam distribuir o material em espessura adequada, uniforme, na largura desejada, de

maneira que, apds a compactacdo, sejam satisfeitas as tolerancias da superficie e espessura especificadas.

O distribuidor de agregado tera seu emprego vedado se deixar sulcos, zonas endentadas ou outras
marcas inconvenientes na superficie de base que ndo possam ser eliminados por rolagem ou evitados por

ajustes de operacao.

Em areas onde o emprego do distribuidor de agregados for invidvel, serd permitido, a critério da

Fiscalizacdo, a utilizacdo de motoniveladora.

Quando a espessura exigida for de 0,20m ou menos, o material de base pode ser espalhado e

compactado em uma Unica camada. Quando a espessura exigida for maior que 0,20m, o material da base
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devera ser espalhado e compactado em duas ou mais camadas, sendo a espessura minima de cada camada

de 0,12m e a espessura maxima de cada camada compactada ndo deverd exceder a 0,20m

COMPACTACAO

Apds o espalhamento, o agregado umidecido deverd ser compactado por meio de rolos de pneus,

vibratérios ou outros equipamentos aprovados pela Fiscalizacao.

A fim de facilitar a compressao e assegurar um grau de compactagdo uniforme, a camada que estd
sendo compactada deverd apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no

projeto.

A compactacdo deve ser orientada de maneira a serem obtidos o grau de compactagdo, a espessura

e o0 acabamento, que satisfacam as exigéncias desta Especificacao.

O grau de compactagdao minimo a ser requerido para cada camada de base, sera de 100% da energia
AASHTOOs materiais deverao ser adquiridos em usina de solos da regido, sendo que a DMT esta indicada na

planta de localiza¢do das unidades industriais.

5.2.7 Transporte de Base (DMT = 15 km)

Refere-se ao transporte da Brita utilizada para a execugdo da Base de Brita Graduada.

Os materiais deverdo ser adquiridos em usina de solos da regido, sendo que a DMT esta indicada na

planta de localizacdo das unidades industriais.
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5.2.8 CBUQ - Capa de Rolamento 5 cm

O revestimento asfaltico consistira de uma camada de concreto Betuminoso Usinado a Quente
(C.B.U.Q.), com espessura de 5¢cm e largura conforme projeto. As camadas do pavimento serdo constituidas

conforme a seguir:

e Execucdo de regularizacdo do subleito;

Execucdo de Camada de Brita Anti extrusiva de 3cm;
e Execucdo de sub-base de Macadame Seco 20cm;
e Execucdo de base de brita graduada na espessura de 15cm;
e Imprimagao;
e Pintura de Ligacdo;
e Execugdo de camada de CBUQ na espessura de 5cm.

Conforme projeto, serd executado o concreto betuminoso usinado a quente, na largura e espessura
indicadas, devendo estar referenciado pela faixa C (capa de rolamento) do DNIT. A largura seguird o previsto
em projeto, podendo haver concordancia com as vias transversais ou acessos, a critério do MSS, e indicadas
em projeto, de modo a preparar a continuidade da via e proteger o pavimento. O servico compreenderd a
mistura, que devera ser executada em usina a quente apropriada; o concreto asfaltico, com caracteristicas
especificas composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante betuminoso

CAP-50/70, ou outro, devidamente justificado; e o espalhamento e compressio a quente.

Todo equipamento, antes do inicio da execu¢dao da obra, devera ser examinado, devendo estar de

acordo. Os equipamentos requeridos sdo os seguintes:

e Depdsitos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante, evitando
qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade classificadora de
agregados, apos o secador, com misturador capaz de produzir uma mistura uniforme;

e Caminhdes basculantes, para o transporte do concreto betuminoso, com cacambas metalicas
robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, dleo cru fino, dleo

parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas (a utilizacdo
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de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso - 6leo diesel, gasolina, etc, ndo
serdo permitidos);

e Equipamentos para espalhamento e acabamento constituidos de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e
abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos sem fim, para
colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcao,
além de marchas para frente e para trds, equipadas com alisadores para a colocagdo da
mistura sem irregularidade;

e Equipamento para compressao constituidos por rolo pneumatico e rolo metdlico liso, tipo
tandem ou rolo vibratdrio (os rolos pneumadticos, autopropulsores, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/cm? a
8,4 kgf/cm?.

Os equipamentos em operacdo devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade
requerida, enquanto esta se encontrar em condi¢des de operacionalidade. A temperatura de aplicacdo do
cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em fung¢do da relacdo temperatura-
viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 e 150 segundos, e ndo deve ser inferior a 107°C e nem exceder a 177°C. Caso ocorram
irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adicdo manual de concreto
betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos. Apds a distribuicao
do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais
elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada
caso. A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢ao ao eixo da pista.
Nas curvas, a compressdo deve comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacao de
rolagem perdurarda até o momento em que seja atingida a compactacdo especificada. Durante a rolagem
ndo serdao permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura. Os revestimentos recém-acabados deverao ser

mantidos sem trafego, até o seu completo resfriamento. Caso ocorra camada inferior, devera ser realizada
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nova camada, com espessura a ser definida pela fiscalizagdo do MSS. Em dias de chuva ou quando esta

estiver iminente ndo serao realizados os servigos.

5.2.9 Transporte de CBUQ (DMT = 30 km)

O transporte do CBUQ deve ser feito em caminhdes basculantes, com cagcambas metdlicas robustas,
limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a

evitar a aderéncia da mistura as chapas.

Se a empresa optar por trazer o CBUQ de distancias muito longas, o CBUQ deverad ser transportado

em cacamba térmica para manter a temperatura inferior a 107° C.

O CBUQ devera ser adquirido em usina de asfalto da regido, sendo que a DMT estd indicada na planta

de localizagdo das unidades industriais.

5.2.10 Transporte de Material Asfaltico - Caminhao com cap. 20 ton - rod. Pavim. (DMT =

30 km)

Este transporte refere-se ao deslocamento do CAP (cimento asfaltico de petrdleo) da refinaria atd o

local da usinagem.

A DMT é obtida através da mediana da Refinaria até 3 usinas indicadas no Projeto.
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6 SINALIZACAO VIARIA

6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL

A tinta sera acrilica de demarcacao viaria, a base de acrilatos, resistente a dois anos de duracdo. A
tinta deve recobrir perfeitamente o pavimento, devera ser aplicada a pistola, utilizando-se gabaritos e
limitadores de drea a pintar e tempo de secagem de 30 minutos, as superficies devem estar limpas e isentas

de pd. A sinalizacdo sera constituida de:

e Linha de divisdo de Fluxos no eixo(LFO-1), simples e continua na cor amarela, com 10
cm de largura;

e Linhade bordo (LBO), simples e continua na cor branca, com 10 cm de largura;

e Marcacao de caminhédromo ao longo da via no bordo da caminhédromo (LFO-4),
composta por duas linhas, uma externa branca, com 20cm de largura e uma interna
vermelha, com 10 cm de largura, repetindo-se em ambos os lados da caminhédromo.

O detalhamento e dimensdes encontram-se no projeto de sinalizacdo. Toda sinalizacao horizontal
regulamentada deve ser executada conforme o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Volume IV do

CONTRAN.

6.2 SINALIZACAO VERTICAL

As placas serdo confeccionadas em chapas de aco laminado a frio, com 1,6mm de espessura. Sera
dada uma demao de primer a base de epdxi e a sinalizagdo com tinta esmalte sintética. O verso das placas

receberd uma demao de tinta esmalte preto fosco. A sinalizacdo vertical serd constituida de placas de:

e Adverténcia, em formato quadrado com uma diagonal na vertical, fundo amarelo e

simbolo/legenda/orla na cor preta, lado com 0,60m;
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e Regulamentag¢do, em formato circular, fundo branco, orla vermelha e simbolo/legenda na cor

preta, diametro de 0,60m.

As balizas serdao caibros de madeira de dimensdes 7,5cm x 7,5cm 2m de comprimento, fixadas
lateralmente nos acostamentos da estrada em um furo de 30cm de didmetro com 50cm de profundidade,
com a extremidade enterrada, preenchendo o furo com concreto, realizando-se posteriormente o
acabamento no terreno. A placa sera fixada com 1,20m do terreno até a sua extremidade inferior, através
de parafusos galvanizados, com didmetro de 5/16 polegadas por 63mm, com porca e arruela, atravessando
a baliza através de furos. Alternativamente, poderdo ser colocadas duas placas por baliza, quando
necessario, mantendo-se a altura inferior de 1,20m para a primeira placa, devendo a baliza ser mais extensa.
A extremidade das placas deverad ficar distanciada em 1,20m do final do acostamento. O local exato para
implantagdao das placas e o detalhamento das mesmas, encontram-se no projeto de sinalizagdao. Toda
sinalizagdo vertical regulamentada deve ser executada conforme o Manual Brasileiro de Sinaliza¢ao de

Transito, Volumes |, Il e 11l do CONTRAN.

6.3 SINALIZAGCAO POR CONDUCAO OTICA

Ao longo do leito estradal deverdo ser instalados elementos de conduc¢ao 6tica, conforme a seguir:

e Eixo da pista: tacha amarela bidirecional com elementos refletivos amarelos e cadéncia de
16m nos trechos em tangente e de 8m nos trechos em curva;

e Bordos da Pista: tacha branca bidirecional nos dois bordos da pista com elementos refletivos
branco (sentido do fluxo) e vermelho (sentido oposto) e cadéncia de 16m nos trechos em
tangente e de 8m nos trechos em curva;

e Bordo interno do caminhéddromo: tachdo bidirecional com elementos refletivos amarelos e
cadéncia de 8m em todo o trecho.

O detalhamento destes elementos encontra-se na planta de detalhamento dos elementos de

sinalizacao.
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Servicos Extras

Durante a execucdo da obra, poderdo ocorrer servicos ndo previstos nos projetos, solicitados pelo

MSS, os quais deverdo ser considerados como servigos extras.

Responsabilidades

A Contratada respondera pelos materiais, mao de obra e equipamentos, devendo também sinalizar
adequadamente os trechos em obras, responsabilizando-se pelas liberacdes devidas com outros orgaos
publicos relativos aos servigos. De acordo com o contrato, a Contratada devera apresentar ART (anotacdo

de responsabilidade técnica) dos servicos prestados.

Devera ser garantido o acesso as propriedades durante a obra, através de caminhos com saibro ou
brita. A Contratada deverd assegurar, ao longo da obra, permanente acesso as propriedades e equipamentos
publicos, respeito aos niveis de ruidos permitidos, reducdo da geracao de poeira (umedecimento continuo,
nos periodos de estiagem, das superficies potencialmente produtoras de pé), adequada sinalizacdo, eficiente
comunicacdao com as partes afetadas pela obra e observancia aos limites de peso para circulacdo de
caminhdes e equipamentos. Estas medidas devem ser observadas tanto no local da obra como nos caminhos

dos fornecedores e outros até a obra.

Os danos causados as redes publicas, meios-fios, passeios, pavimentacdao, entre outros, em
decorréncia dos servicos, serdo de responsabilidade da Contratada. Podera ser executado desvio de postes
com o uso de caixas ou pequenas deflexdes no alinhamento da canalizacdo. Proximo aos postes as
canalizacGes deverdo ser imediatamente reaterradas. A Contratada devera previamente entrar em contato
com concessionarias de servicos publicos (energia, telefonia e agua) para verificar interferéncias e comunicar

cronograma de obras.
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Todos os trechos e/ou locais em obra deverdo ser sinalizados adequadamente, de acordo com a
legislacdo federal de seguranca, sendo o inicio e conclusdo dos servicos previamente comunicados ao MSS,
sendo encargo da Contratada as despesas decorrentes deste. A obra devera permanecer sinalizada até a
sinalizagao definitiva. A sinalizagao provisoria e definitiva serd de acordo com o Cédigo de Transito Brasileiro,

especificagdes minimas para area urbana.

Meio Ambiente

A obra deverad ser licenciada junto ao 6rgao ambiental competente, devendo-se executar os servigos
sem ferir o meio ambiente. O MSS devera informar a Contratada os locais para extracdao de material e bota-
fora. Os locais de bota-fora deverao ser identificados, licenciados e recompostos, ndo podendo ser préximo
a recursos hidricos. Devera ser observada a legislacdao referente a preservacdo de vegetacdo arbérea nativa.
As nascentes do entorno, em um raio de 50m, deverdo ser preservadas. A drenagem pluvial deverd manter
0s cursos existentes e a obra ndo podera causar represamentos. Todos os procedimentos deverdo ser com
controle rigoroso de erosdo ou deslizamentos, sem destruicdo da vegetacdo. O abastecimento e
manutencdo de equipamentos rodovidrios serdo realizados em local apropriado, com solo
impermeabilizado, sem a presenca de recursos hidricos. O MSS providenciara a Licenga Prévia e ao iniciar a

obras a Licen¢a de Operacdo da jazida para extracdao de material e o bota-fora.

Medicdo dos Servicos

Os servicos serdo medidos, conforme as grandezas fisicas, correspondentes aos itens da planilha de
orcamento. Inicialmente, somente serdo pagas as quantidades previstas na planilha de orgamento. Caso se
faca necessario a complementacdo de algum servico através de aditivo, este somente sera pago no final da

obra.
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A solicitacdo para medigao dos servigos devera ser feita com antecedéncia minima de 48 horas, para
que a topografia/fiscalizacdo possa efetuar as medicdes e vistorias necessarias. Na ocasido da medi¢do dos

servicos a Contratada devera ter representante legal para acompanhar a medic¢do da fiscalizagdo do MSS.

Apds a conferéncia e aceitacdo da medicao, por parte da Contratada, o setor de topografia emitird a
planilha de medi¢do para somente depois ser emitida a nota fiscal/fatura que sera entregue a fiscalizagdo

do MSS para conferéncia e emissao de laudo técnico de liberacdo de pagamento dos servigos medidos.

No momento da medigdo/fiscalizagcdo, caso haja algum servico que esteja em desacordo com os
projetos e especificacbes técnicas, estes ndo serdo medidos, devendo a Contratada providenciar

imediatamente a sua correcdao. Somente nas préximas medicdes estes servicos serao pagos.

Para a liberagdo da ultima medicdo, a Contratada devera apresentar o Laudo do Controle Tecnolégico

da Espessura, Composicdo e Resisténcia do Asfalto.

Entrega da Obra

O MSS emitird o Termo de Recebimento Provisdrio na conclusao dos servicos, total ou parcial, e apds
90 dias da conclusdo total sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra e Atestado de
Capacidade Técnica, mediante a apresentacdao da CND do INSS e a eliminacdo de quaisquer pendéncias
contratuais ou de servico. A Contratada permanece responsavel pelos servigos, apds a conclusdo, nos termos

do Cédigo Civil e Codigo de Defesa do Consumidor.
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Sapucaia do Sul, Agosto de 2022.
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